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RAPPORTO DI PROVA SOSTITUTIVO NO. 1 ARAPPORTO DI PROVA
SUBSTITUTE TEST REPORTNO. 1 TO TEST REPORT
NO. 1609-1610.11S0055/21

METODO DI PROVA: EN ISO 15540

Test method

RICHIEDENTE: Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.
Sponsor Polymer Hose Division Europe

Via G. B. Pirelli, 6 - 22070 VENIANO (CO) - Italy

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: 421RH
Denomination of the material

DIAMETRO NOMINALE DEL TUBO: Size-20e/and-32
Nominal diameter of the hose DN3le/and 51

DESCRIZIONE DEL MATERIALE: Tubo flessibile in gomma di colore nero con copertura a base CSM, rinforzo in

Description of the material fili di acciaio, interno (sottostrato) a base NBR.
Flexible black rubber hose with cover based on CSM, reinforced with steel

wires, core (underlayer) based on NBR.

O Questo Rapporto Sostitutivo & stato emesso senza ripetizione di prove, esclusivamente per la correzione di un errore redazionale.
This Substitutive Report has been issued without test repetition only for the correction of an editorial error.
QO Questo documento fa riferimento ai Rapporti di Prova elencati nella tabella seguente:
Il Laboratorio non é stato coinvolto in nessun campionamento dalla produzione.
This document refers to the Test Reports listed in the following table:
The Laboratory has not been involved in any sampling form the production.

Rif. Lab. no. Prova effettuata Risultato Estremi del Rapporto di Prova no.
Lab. Re. no. Test effected Result Test Report identification no.
1609/21 EN ISO 15540 PASSA /pifist [ LSBEEEIEER/P T (Size 20 -y
Fittings: Serie 48
1610/21 EN ISO 15540 PASSA/PASS || Lo.0'>0115/21 (Size 32 -DHEE)
Fittings: Serie 48

VALUTAZIONE / JUDGEMENT
Sulla base dei risultati contenuti nei suddetti Rapporti di Prova, il materiale denominato 421RH,
nei diametri DN 31 e 51 - Taglia 20 e 32 E CONFORME a quanto richiesto da EN 1SO 15540.
On the basis of the results container in the above test reports, the material denominated 421RH,
in the diameters DN 31 and 51 - Size 20 and 32 COMPLIES with the requirements of EN ISO 15540.

Prato, 02/11/2021

Valid until: 01/11/2026

ra riportati, per la descrizione del prodotto e
per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né
tantomeno dichiarazione di conformita, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports listed above, for the description of the product and for
every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of
compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza 1’autorizzazione scritta di questo Laboratorio





